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Geologi M. Eerolan Tieliikelaitoksessa laatima eri kivilajien käyttökelpoisuusarvio 
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Syväkivilajit 

 

Graniitti         

Pegmatiitti         

Rapakivi         

Kvartsidioriitti         

Granodioriitti         

Gabro         

Peridotiitti         
Puolipinn. kivil. Diabaasi         

Pintakivilajit Vulkaniitti         

Leptiitti         

Metamorfi-
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Migmatiitti         

          

 
tumma kelpaa 
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vaal.harmaa hyvät muunnokset kelpaavat 
       
Sr sora 
SrM, KaM soramurske, kalliomurske 
AB asfalttibetoni 
PAB pehmeä asfalttibetoni 
SIP, SOP sirotepintaus, soratiepintaus 
SMA kivimastiksiasfaltti 
VA valuasfaltti 
KVL  keskivuorokausiliikenne 
 


